* La barriere de capillarité entre la fondation en béton armé et le premier rang de blocs de chanvre est réalisée avec un

béton hydrofuge ou un feutre bitumineux type 36S.
** La rupture de pont thermique entre la fondation en béton arme et le mur existant est réalisée avec une plaque de liege

ou de polystyrene.

Important : la garde au sol entre le premier rang de bloc de chanvre et le sol fini extérieur ne doit jamais étre inférieure a
20 cm.
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